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Potwierdza sie, ze: / This is to confirm that:
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spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard

Akredytowana dziatalno$¢ jest okreslona w Zakresie Akredytacji Nr AB 910
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 910

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania
wymagan jednostki akredytujgcej okreslonych w kontrakcie Nr AB 910

This accreditation remains in force provided the Laboratory observes
the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 910

Akredytacji udzielono dnia 09.05.2008 r.
Accreditation was granted on 09.05.2008
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LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, dnia 23 maja 2019 roku




Zakres akredytacji Nr AB 910

PCA Scope of accreditation No AB 910
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 910
wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie/lssue 23 z/of 11.07.2023
Nazwa i adres / Name and address
C
T — INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
AKREDYTACJI . .
LABORATORIUM INZYNIERII MATERIALOWEJ | SRODOWISKA
% ul. Pszczyriska 37
SADANIA 44-101 Gliwice
AB 910

Kod identyfikacyjny/
Identification code”

Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

ANMT; AI25

C/4; C/5; Cle; C/8; C/11,
C/12; C/13; C/14; C/17;

C/18; C/19; C/20; C/21;

C/23; C/24; C/25; Cl27;

C/31; C/32; C/42; C/45;

Cl46; C/49; C/50; C/51;

C/53; C/54;

Badania akustyczne i drgan: wyroby inne; zabawki/ Acoustic and vibration tests: other products, toys
Badania chemiczne: wyroby chemiczne; wyroby, materiaty, obiekty budowlane; wyroby i wyposazenie
elektryczne; wyroby i materiaty konstrukcyjne; meble; szkto i ceramika; maszyny i urzgdzenia;
wyposazenie medyczne; wyroby inne; papier, tektura; srodki ochrony osobistej; wyroby farmaceutyczne;
wyroby z tworzyw sztucznych i gumy; tekstylia i skéra; wyroby tytoniowe; zabawki; drewno; gleby, grunty,
skaty; osady, odpady; kosmetyki; farby i lakiery; materiaty smarne; materiaty opakowaniowe; sprzet
sportowy i rekreacyjny; place zabaw i ich wyposazenie; wyroby i wyposazenie telekomunikacyjne; wyroby i
wyposazenie elektroniczne/ Chemical tests: chemical products, building products, materials and items,
electrical products and equipment, construction products and materials, furniture, glass and ceramics,
machinery and devices, medical equipment, other products, paper, cardboard, personal protection
equipment, pharmaceutical products, plastic and rubber products, textiles and leather, tobacco products,
toys, wood, sail, ground, rocks, sediments, waste, cosmetics, paints and varnishes, lubricants, packaging
materials, sports and leisure equipment, playgrounds and equipment, telecommunication products and
equipment, electronic products and equipment,

Wersja strony/Page version: A

K Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest zalagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 910 z dnia 23.05.2019 r.

Cykl akredytacji od 09.05.2020 r. do 08.05.2024 r.

Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 910 of 23.05.2019
Accreditation cycle from 09.05.2020 to 08.05.2024

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Wydanie nr/ Issue No 23, 11.07.2023
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 910
Scope of accreditation No AB 910

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 910

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/lssue 23 z/of 11.07.2023

Nazwaiadres / Name and address

'SR
PCCA INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
B LABORATORIUM INZYNIERII MATERIALOWEJ | SRODOWISKA
% ul. Pszczynska 37
BADANIA 44-101 Gliwice
AB 910

Kod identyfikacyjny /

Identification code ” Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

E/6; E/17; E/25; E/54 Badania elektryczne i elektroniczne: wyroby i wyposazenie elektryczne; wyroby inne; zabawki; wyroby i
wyposazenie elektroniczne/ Electric and electronic tests: electrical products and equipment, other
products, toys, electronic products and equipment

G/5 Badania dotyczgce inzynierii Srodowiska ($rodowiskowe i klimatyczne): wyroby, materiaty, obiekty
budowlane/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic): building products,
materials and items

H/6, H/8, H/11; H/13, H/17; | Badania ogniowe: wyroby i wyposazenie elekiryczne, wyroby i materiaty konstrukcyjne, meble; maszyny i
H/18, H/21; H/23; H/25; urzadzenia; wyroby inne; papier, tektura, wyroby z tworzyw sztucznych; tekstylia i skéra; zabawki; drewno,
H/27; H/54 wyroby i wyposazenie elektroniczne/ Fire tests: electrical products and equipment, construction products
and materials, furniture, machinery and devices, other products, paper, cardboard, plastic and rubber
products, textiles and leather, toys, wood, electronic products and equipment

Wersja strony/Page version: A
K Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest zalagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 910 z dnia 23.05.2019 r.
Cykl akredytacji od 09.05.2020 r. do 08.05.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No AB 910 of 23.05.2019

Accreditation cycle from 09.05.2020 to 08.05.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Wydanie nr/ Issue No 23, 11.07.2023
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910
Scope of accreditation No AB 910

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY

Nr/No AB 910

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/lssue 23 z/of 11.07.2023

'SR

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
N\ e/

AB 910

Nazwaiadres / Name and address

INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
LABORATORIUM INZYNIERII MATERIALOWEJ | SRODOWISKA

ul. Pszczynska 37
44-101 Gliwice

Kod identyfikacyjny /
Identification code ”

Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

J/e; J/8; JM1; JM3; JNT,
Ji21; J123; J125; J127; J/50;
JI51; JI154

N/6; N/8; N/11; N/13, N/17;
N/18; N/21; N/23; N/25,
N/27; N/50; N/51; N/54

Badania mechaniczne, badania metalograficzne: wyroby i wyposazenie elektryczne, wyroby i materiaty
konstrukcyjne; meble; maszyny i urzgdzenia; wyroby inne; wyroby z tworzyw sztucznych; tekstylia i skora;
zabawki; drewno; sprzet sportowy i rekreacyjny; place zabaw i ich wyposazenie, wyroby i wyposazenie
elektroniczne/ Mechanical tests, metallographic tests: electrical products and equipment, construction
products and materials, furniture, machinery and devices, other products, plastic and rubber products,
textiles and leather, toys, wood, sports and leisure equipment, playgrounds and equipment, electronic
products and equipment

Badania wtasciwosci fizycznych: wyroby i wyposazenie elektryczne, wyroby i materiaty konstrukcyjne;
meble; maszyny i urzadzenia; wyroby inne; papier, tektura, wyroby z tworzyw sztucznych; tekstylia i skora;
zabawki; drewno; sprzet sportowy i rekreacyjny; place zabaw i ich wyposazenie, wyroby i wyposazenie
elektroniczne/ Tests of physical properties: electrical products and equipment, construction products and
materials, furniture, machinery and devices, other products, paper, cardboard, plastic and rubber products,
textiles and leather, toys, wood, sports and leisure equipment, playgrounds and equipment, electronic
products and equipment

Wersja strony/Page version: A

K Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest zalagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 910 z dnia 23.05.2019 r.

Cykl akredytacji od 09.05.2020 r. do 08.05.2024 r.

Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 910 of 23.05.2019
Accreditation cycle from 09.05.2020 to 08.05.2024

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Wydanie nr/ Issue No 23, 11.07.2023
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Laboratorium Inzynierii Materiatowej i Srodowiska

ul. Pszczynska 37; 44-101 Gliwice

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z materiatéw metalowych,
wyroby z tworzyw sztucznych

Chropowatos¢ +P
Zakres: Ra (0,01-75,0) um

Rz (0,02-300) pm
Metoda profilowa

PN-EN I1SO 21920-3:2022-06

Wyroby z materialéw metalowych

Grubos¢ powioki ochronnej +P
Zakres: (0—-960) um
Metoda magnetyczna

PN-EN 1SO 2178:2016-06

Wyroby z materialéw metalowych

Grubos¢ powitoki ochronnej +P
Zakres: (0-960) um
Metoda pradéw wirowych

PN-EN 1SO 2360:2017-10

Powtoki ochronne, wyroby Przyczepno$é do podioza +P *
metalowe Metoda siatki nacie¢ PN-EN ISO 2409:2021-03
Wyroby z materiatéw metalowych | Grubos$é +P

Zakres: (2-60) mm
Metoda ultradZzwiekowa

PN-EN I1SO 16809:2019-08

Wyroby metalowe

Twardosé
Metoda Brinella
Zakres: (0-450) HB

PN-EN I1SO 6506-1:2014-12

Twardosé
Metoda Rockwella
Zakres: (20-67) HRC

PN-EN I1SO 6508-1:2016-10

Twardosé +P
Pomiar opornoséci akustycznej
Zakres: (50-1000) HV

PB-DLS/03 wyd. 13 z dn.03-01-2020

*

(76-618) HB

(20,3-68) HRC
Wyroby metalowe, wyroby Wymiary +P *
z tworzyw sztucznych i drewna, Pomiar bezposredni PB-DLS/08 wyd.17 z dn.03-01-2020

papieru, ztgcza spawane

Zakres:

dtugos$¢ (0,01-5000) mm

odchytka prostoliniowosci i ptaskosci,
owalnos¢ (0,00-10,50) mm,

ubytek grubosci, ubytek na Srednicy,
ubytek korozyjny spoiny - metoda
obliczeniowa

Wyroby metalowe, wyroby
z tworzyw sztucznych i gumy,
papieru, wyroby drewniane

Masa

Pomiar bezposredni

Zakres: (1-100 000) g

ubytek i przyrost masy - metoda
obliczeniowa

PB-DLS/08 wyd.17 z dn.03-01-2020

Wersja strony: A

Badania realizowane poza siedzibg laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P.

Badania, na podstawie wynikéw ktérych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *

Wydanie nr 23, 11.07.2023 r.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materialy i wyroby z tworzyw
sztucznych przeznaczone do
kontaktu z zywnoscia, sprzet do
picia

Migracja specyficzna
pierwszorzedowych amin
aromatycznych do ptynéw
modelowych — 3% kwas octowy

Zakres:

(1-15) pg/kg
(0,16-2,5) pg/dm?

2,4-diaminotoluen

anilina

benzydyna

4,4’-oksydianilina

(eter 4-aminofenylowy)
4,4'-diaminodifenylometan
o-anizydyna (2-etoksyanilina)
o-toluidyna (3,3'-dimetylobenzydyna)
4,4-metyleno-bis-(2-metyloanilina)
(3,3-dimetylo-4 ,4'-
diaminodifenylometan)
o-dianizydyna
(3,3-dimetoksybenzydyna)
3,3'-dimetylobenzydyna
2-metoksy-5-metyloanilina
4,4-diaminodifenyl sulfide
(4,4'-tiodianilina)

4-chloroanilina

2-naftyloamina
2,6-dimetyloanilina

4-aminobifenyl
4-chloro-2-metyloanilina
3,3'-dichlorobenzydyna
4-aminoazobenzen
(p-fenyloazoanilina)
4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanilina)

Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
tandemowg spektrometriag mas
(HPLC-MS-MS)

PN-EN 13130-1:2006
PN-EN 14350:2020-12

PB-DLS/44 wyd.5 z dn.17-03-2023

Rozporzadzenie Komisji (UE)

nr 10/2011 zdn.14.01.2011 r. w sprawie
materiatéw i wyrobéw z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu
z zywnoscig (Dz. U. L 12z 15.1.2011,
str. 1-89 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Komis;ji (UE)

nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r.
ustanawiajgce specjalne warunki

i szczegbtowe procedury dotyczgce
przywozu przyboréw kuchennych

z tworzyw poliamidowych

i melaminowych pochodzgcych lub
wystanych z Chinskiej Republiki
Ludowej i Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkong (Dz.U. L
77 2 23.3.2011, str. 25-29)

Wersja strony: A

Wydanie nr 23, 11.07.2023 r. 5/25



PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Papier, tektura, materialy
opakowaniowe przeznaczone do
kontaktu z zywnoscia, powloki

Zawartos¢ zwigzkéw per- i
polifluoroalkilowych (PFAS i PFOA)

Zakres:
(0,001-10,0) mg/kg

kwas heptafluoromastowy, PFBA
kwas perfluoro-3-metoksypropanowy,
PFMPA

kwas perfluoropentanowy, PFPeA
kwas perfluorooktanosulfonowy, PFBS
kwas perfluoro-4-metoksybutanowy,
PFMBA

kwas perfluoro(2-
etoksyetano)sulfonowy, PFEESA
kwas perfluoro-3,6-dioksaheptanowy,
NFDHA

1H,1H,2H,2H-
perfluoroheksanosulfonowy kwas
sodowy, 4:2 FTS

kwas perfluoroheksanowy, PFHxA
kwas perfluoropentanosulfonowy,
PFPeS

kwas perfluoroheptanowy, PFHpA
kwas perfluoroheksanosulfonowy,
PFHxS

kwas 2,2, 3-trifluoro-3-(1,1,2,2,3,3-
heksafluoro-3-
(trifluorometoksy)propoksy)propanowy,
ADONA

sél sodowa kwasu 2-
(perfluoroheksylo)etano-1-
sulfonowego, 6:2 FTS

kwas perfluoroheptanosulfonowy,
PFHpS

kwas pentadekafluorooktanowy, PFOA
kwas perfluorooktanosulfonowy, PFOS
kwas perfluorononanowy, PFNA
kwas perfluorodekanowy, PFDA
1H,1H,2H,2H-
perfluorodekanosulfonian sodu, 8:2
FTSA

kwas N-metyloperfluoro-1-
oktanosulfonamidooctowy,
NMeFOSAA

kwas perfluoroundekanowy, PFUnA
kwas perfluorododekanowy, PFDoA
kwas perfluorotridekanowy, PFTRIDA
kwas perfluorotetradekanowy,
PFTEDA

Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
tandemowg spektrometriag mas
(HPLC-MS-MS)

PB-DLS/68 wyd.3 z dn.17-03-2023

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006 r. - REACH (Dz.U. L 396 z
30.12.2006 str. 1-794 z p6Zn.zm.)

Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021
z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczace
trwatych zanieczyszczeh
organicznych, (Dz.U. L 169 z
25.6.2019, str. 45-77 z p6zn. zm.) —
POPs

Wersja strony: A

Wydanie nr 23, 11.07.2023 r. 6/25



PCA Zakres akredytacji Nr AB 910

Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badan/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Papier, tektura, materialy Migracja specyficzna zwigzkéw per-i | PB-DLS/68 wyd.3 z dn.17-03-2023
opakowaniowe przeznaczone do polifluoroalkilowych (PFAS i PFOA)
kontaktu z zywnoscia, powloki do ptynéw modelowych - 50% etanol

Metoda przez catkowite zanurzenie

Zakres:
(1,0-10,0) pg/kg
(0,17-1,67) png/dm?

kwas heptafluoromastowy, PFBA
kwas perfluoro-3-
metoksypropanowy, PFMPA

kwas perfluoropentanowy, PFPeA
kwas perfluorooktanosulfonowy,
PFBS

kwas perfluoro-4-metoksybutanowy,
PFMBA

kwas perfluoro(2-
etoksyetano)sulfonowy, PFEESA
kwas perfluoro-3,6-dioksaheptanowy,
NFDHA

1H,1H,2H,2H-
perfluoroheksanosulfonowy kwas
sodowy, 4:2 FTS

kwas perfluoroheksanowy, PFHxA
kwas perfluoropentanosulfonowy,
PFPeS

kwas perfluoroheptanowy, PFHpA
kwas perfluoroheksanosulfonowy,
PFHxS

kwas 2,2, 3-trifluoro-3-(1,1,2,2,3,3-
heksafluoro-3-
(trifluorometoksy)propoksy)propanow
y, ADONA

sél sodowa kwasu 2-
(perfluoroheksylo)etano-1-
sulfonowego, 6:2 FTS

kwas perfluoroheptanosulfonowy,
PFHpS

kwas pentadekafluorooktanowy,
PFOA

kwas perfluorooktanosulfonowy,
PFOS

kwas perfluorononanowy, PFNA
kwas perfluorodekanowy, PFDA
1H,1H,2H,2H-
perfluorodekanosulfonian sodu, 8:2
FTSA

kwas N-metyloperfluoro-1-
oktanosulfonamidooctowy,
NMeFOSAA

kwas perfluoroundekanowy, PFUnA
kwas perfluorododekanowy, PFDoA
kwas perfluorotridekanowy,
PFTRIDA

kwas perfluorotetradekanowy,
PFTEDA

Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
tandemowg spektrometriag mas
(HPLC-MS-MS)

Wersja strony: A

Wydanie nr 23, 11.07.2023 r. 7125



PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elastyczny zakres akredytacji

Badania farbila

kierow wykonywane dla celéw obszaru regulowanego *

Farby i lakiery

Badania bezpieczenstwa

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw
organicznych (VOC)

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas
(GC-MS)

PN-EN 11890-2

Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu
Europejskiego | Rady w sprawie
ograniczen emisji lotnych zwigzkéw
organicznych w wyniku stosowania
rozpuszczalnikéw organicznych w
niektérych farbach i lakierach oraz
produktach do odnawiania pojazdéw,
a takze zmieniajgca dyrektywe
1999/13/WE

Wersja strony: A
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych zawartych w
niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz
zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw, Dz.U. z 2016 r. poz. 1353

Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez

akredytowany podmiot.

Wydanie nr 23, 11.07.2023 r.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elastyczny zakres akredytacji

Farby i lakiery

Badania bezpieczenhstwa
Zawartos¢ lotnych zwigzkow
organicznych (VOC)

Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg spektrometrig mas
(GC-MS)

PB-DLS/66
PN-EN 11890-2

Powtoki ochronne, wyroby
metalowe, w tym ziacza
spawane

Odpornosé korozyjna
Metoda przyspieszona
w atmosferze mgty solnej

PN-EN ISO 10289
PN-EN ISO 4628-2
PN-EN ISO 9227

Wyroby plynne, wyroby na
bazie wody, materialy na
zabawki i zabawki na bazie
wody, farby, kleje, zawiesiny,
pigmenty

Badania bezpieczenhstwa
Zawartos¢ formaldehydu
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z
detekcjg matrycag diodowa
(HPLC-DAD)

PB-DLS/61

Dokument European Directorate for the
Quiality of Medicines & HealthCare (EDQM),
Determination of free formaldehyde in
cosmetic products

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/48/WE w sprawie bezpieczenhstwa
zabawek

Zabawki, artykuty dla dzieci
Materialy na zabawki i artykuty
dla dzieci, materiaty, ktére
mogaq mieé kontakt z dzieémi
Drewno, wyroby drewniane i
drewnopochodne

Badania bezpieczenhstwa
Zawartosé konserwantow
drewna

Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg spektrometrig mas
(GC-MS)

PN-EN 71-9

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

PB-DLS/62

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/48/WE

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady — REACH

Wyroby konsumenckie,
zabawki i artykuty dla dzieci
Sprzet rekreacyjny i sportowy
oraz surowce do ich produkgji
Tworzywa sztuczne, tekstylia

Badania bezpieczenhstwa
Zawartos¢ formamidu

Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg spektrometrig mas
(GC-MS)

PB-DLS/59

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/48/WE w sprawie bezpieczenstwa
zabawek

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady — REACH

Wyroby konsumenckie,

Badania bezpieczenhstwa

PN-EN 71-7

zabawki i artykuty dla dzieci, Zawartos¢ N-nitrozoamin oraz PN-EN 71-12
ich elementy wykonane z substancji N-nitrozowych PN-EN 12868
elastomeréw i gumy oraz Metoda chromatografii gazowej
surowce do ich produkcji z detekcjg tandemowag

spektrometrig mas (GC-MS-MS)
Wyroby konsumenckie i Badania bezpieczenstwa PN-EN 12868
artykuty dla dzieci, ich Zawartos¢ N-nitrozoamin oraz PN-EN 1400
elementy wykonane z zwigzkdéw ulegajgcych N- PN-EN 14350-2
elastomeréw i gumy oraz nitrozowaniu PN-EN 14350
surowce do ich produkcji PN-EN 71-12

Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS)

Dyrektywa Komisji 93/11/EWG dotyczgca
uwalniania N-nitrozoamin i substanciji
zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze
smoczkéw do karmienia niemowlat i
smoczkéw do uspokajania wykonanych z
kauczuku naturalnego lub elastomeréw
syntetycznych

Sprzet elektryczny i
elektroniczny oraz jego
elementy polimerowe,
tekstylne, polistyrenowe, oraz
surowce do ich produkcji
Elementy polimerowe,
tekstylne, polistyrenowe,
artykutéw dla dzieci i wyrobéw
konsumenckich, oraz surowce
do ich produkgji

Wyroby tytoniowe, materiaty
tytoniowe, odpady

Badania bezpieczenhstwa
Zawartos¢
heksabromocyklododekanu -
HBCD

Metoda chromatografii gazowej
z detekcjg spektrometrig mas
(GC-MS)

PB-DLS/53

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/1021 — POPs

Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS

Wersja strony: A

Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez

akredytowany podmiot.
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badan/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Wyroby z tworzyw sztucznych i Badania bezpieczenstwa PN-EN 12457-4
gumy, nawierzchnie syntetyczne, | SteZenie i zawartos¢ pierwiastkow DIN 18035-6
sportowe, nawierzchnie placéw Metoda wysokosprawnej DIN 18035-7
zabaw, nawierzchnie chromatografii cieczowej sprzezonej | PN-ISO 11465
syntetycznej murawy (wyciagi ze spektrometrig mas z jonizacjg w PN-EN 12880
wodne) plazmie indukcyjnie sprzezonej

Gleby, grunty, skaly, kruszywa, (HPLC-ICP-MS)
osady, odpady (wyciagi wodne) Metoda absorpcyjnej spektrometrii

wyroby konsumenckie oraz atomowej z generowaniem zimnych
surowce do ich produkcji par rteci (CVAAS)
(wyciagi wodne) Metoda spektrometrii mas z

jonizacjg w plazmie indukcyjnie
sprzezonej (ICP-MS)

Wyroby konsumenckie Badania bezpieczenstwa *
Zabawki elektryczne Wiasciwosci mechaniczne, fizyczne | PN-EN 62115
Sprzet elektryczny i Wiasciwosci elektryczne PN-EN IEC 62115
elektroniczny Odpornosé na wysoka temperature i | PN-EN 60695-11-5
Artykuty dla dzieci zar PN-EN 60695-2-11
Hustawki dla niemowlat Pomiar bezposredni i posredni PN-EN 60695-10-2
PN-EN 60695-2-10
PN-EN 62208
PN-EN 16232
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek
PB-DLS/05
PB-DLS/10
Wyroby konsumenckie, Badania bezpieczenstwa PN-EN 1388-1
ceramika, szklo, powierzchnie Zawartos¢ uwalnianego ofowiu i PN-EN 1388-2
krzemianowe wyrobéw innych kadmu PN-B-13210
niz wyroby ceramiczne oraz Metoda spektrometrii mas z jonizacjg | Dyrektywa Rady 84/500/EWG w
surowce do ich produkcji w plazmie indukcyjnie sprzezonej sprawie zblizenia ustawodawstw
(ICP-MS) Panstw Czionkowskich dotyczgcych

wyrobéw ceramicznych
przeznaczonych do kontaktu ze
srodkami spozywczymi
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu substangji, ktérych
stosowanie jest dozwolone w procesie
wytwarzania lub przetwarzania
materiatéw i wyrobow z innych tworzyw
niz tworzywa sztuczne przeznaczonych
do kontaktu z Zywnoscig

Wyroby konsumenckie, Badania bezpieczenhstwa PN-EN ISO 17075-1

skoérzane, skéropodobne, Zawarto$¢ chromu (VI) PN-EN ISO 13688
wiékiennicze, wyroby z tworzyw PN-EN 420

sztucznych oraz surowce do ich Metoda spektrofotometryczna PN-EN ISO 20345

produkcji’ Dyrektywa Rady 89/686/EWG w

sprawie zblizenia ustawodawstw
Panstw Czionkowskich odnoszacych
sie do wyposazenia ochrony osobistej
Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w
sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Wersja strony: A

Badania, na podstawie wynikéw ktérych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *
Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez
akredytowany podmiot.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnos$ci/badane

Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Wyroby konsumenckie, skérzane, Badania bezpieczenhstwa PN-EN ISO 3071
skéropodobne, widkiennicze, Wartos¢ pH PN-EN ISO 4045

wyroby z tworzyw sztucznych oraz
surowce do ich produkgcji

Artykuty dla dzieci, zabawki, farby
do malowania palcami

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 13688

PN-EN 420

PN-EN ISO 20345

PN-EN 71-7

PB-DLS/47

Dyrektywa Rady 89/686/EWG w sprawie
zblizenia ustawodawstw Panstw
Czionkowskich odnoszacych sie do
wyposazenia ochrony osobistej
Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w
sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG

Wyroby konsumenckie, wyroby
z tworzyw sztucznych, gumy,
skory, tkanin, papieru i drewna,
wyroby wiékiennicze
przeznaczone do kontaktu ze
skorg, rekawiczki, obuwie lub
czesci obuwia przeznaczone do
kontaktu ze skérg, pokrycia
$cienne i podiogowe, artykuty
pielegnacyjne dla dzieci, produkty
do higieny dla kobiet, pieluszki
oraz surowce do ich produkgji

Badania bezpieczenstwa
Zawarto$¢ organicznych
zwigzkéw cyny

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas
(GC-MS)

PB-DLS/46

Rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Wyroby konsumenckie, wyroby
przeznaczone do kontaktu z
zywnoscig, zabawki i artykuly dla
dzieci, materialy na zabawki i na
artykuly dla dzieci, materialy, ktére
mog3a mieé kontakt z dzieémi,
wyroby polimerowe i gumowe oraz
surowce do ich produkgji

Badania bezpieczenhstwa
Zawarto$¢ bisfenolu A — BPA
Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg tandemowg
spektrometrig mas (GC-MS-MS)

PB-DLS/50

Rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady—
REACH

Wyroby konsumenckie, artykuty
dla dzieci, zabawki na bazie wody,
farby do malowania palcami, farby
hobbystyczne, ptyny do baniek,
plyny w zabawkach, kosmetyki
oraz surowce do ich produkgji

Badania bezpieczehstwa
Zawarto$¢ konserwantow
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z
detekcjg matryca diodowg
(HPLC-DAD)

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek
Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009
dotyczgce produktéw kosmetycznych

W ersja strony: A

Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez
akredytowany podmiot.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Sprzet rekreacyjny i sportowy
Wyposazenie placéw zabaw
Hustawki, zjezdzalnie, karuzele,
urzadzenia koltyszace, catkowicie
obudowane urzadzenia do
zabawy, sieci przestrzenne i inne
Sitlownie zewnetrzne

Wiasciwosci mechaniczne i
fizyczne
Pomiar bezposredni i posredni

P

PN-EN 1176-1
PN-EN 1176-2
PN-EN 1176-3
PN-EN 1176-5
PN-EN 1176-6
PN-EN 1176-10
PN-EN 1176-11

PN-EN 16630
PB-DLS/11
Sprzet rekreacyjny i sportowy Wysokosé krytyczna upadku *
Nawierzchnie amortyzujace upadki | *P PN-EN 1177
Pomiar HIC PB-DLS/11

Wersja strony: A

Badania realizowane poza siedzibg laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P.

Badania, na podstawie wynikow ktérych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *
Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez

akredytowany podmiot.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Artykuty dla dzieci

Smoczki do uspokajania
niemowlat i matych dzieci
Sprzet do picia

Wyroby do mocowania smoczka
Sztuéce i naczynia do karmienia
Nosidetka, nosidetka plecakowe
Chodziki

Gondole i stojaki

Lezaczki niemowlece

Wozki dzieciece

Przewijaki, wanienki, pomoce do
kapieli

Kojce

Bujaki

Foteliki rowerowe

Wysokie krzesetka, siedziska
Hustawki dla niemowlat

Barierki bezpieczenstwa

t6zka dzieciece, t6zeczka i kotyski
mieszkaniowe, 16zka pietrowe i
t6zka wysokie, materace,
ochraniacze, spiwory, kotdry
Szelki, lejce i podobne artykuty

Badania bezpieczenstwa
Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne
Pomiar bezposredni i posredni

PN-EN 1400
PN-EN 14350-1
PN-EN 14350
PN-EN 12586
PN-EN 14372
PN-EN 13209-1
PN-EN 13209-2
PKN-CEN/TR 16512
PN-EN 1273
PN-EN 1466
PN-EN 12790
PN-EN 1888
PN-EN 1888-1
PN-EN 1888-2
AS/NZS 2088
PN-EN 12221-1
PN-EN 12221-2
PN-EN 17022
PN-EN 17072
PN-EN 12227
PN-EN 14036
PN-EN 14344
PN-EN 14988
PN-EN 71-1
PN-EN 17191
PN-EN 16232
PN-EN 1930
PN-EN 716-1
PN-EN 716-2
PN-EN 1130-1
PN-EN 1130-2
PN-EN 1130
PN-EN 747-1
PN-EN 747-2
PN-EN 16890
PN-EN 16780
PN-EN 16781
PN-EN 16779-1
PN-EN 13210
PN-EN 13210-1
PN-EN 13210-2
Consumer Goods (Baby Bath
Aids) Safety Standard
ASTM F1967
PB-DLS/05
PB-DLS/17
PB-DLS/30

Wersja strony: A

Badania, na podstawie wynikéw ktorych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *
Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez

akredytowany podmiot.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Artykuty dla dzieci

Materialy na artykuly dla dzieci
Nosidetka, nosidetka plecakowe
i materialy na nosidetka
Chodziki i materiaty na chodziki
Gondole i stojaki oraz materiaty
na gondole i stojaki

Lezaczki niemowlece i materiaty
na lezaczki niemowlece

Wozki dziecigce i materiaty na
wozki dziecigce

Przewijaki i materiaty na
przewijaki

Kojce i materialy na kojce
Bujaki i materialy na bujaki
Wysokie krzesetka, siedziska i
materialy na wysokie krzesetka,
siedziska

Hustawki dla niemowlat i
materialy na hustawki dla
niemowlat

Barierki bezpieczenstwa i

Badania bezpieczenhstwa
Palnos¢
Préba palnosci

PN-EN 13209-1
PN-EN 13209-2
PN-EN 1273
PN-EN 1466
PN-EN 12790
PN-EN 1888
PN-EN 1888-1
PN-EN 12221-1
PN-EN 12227
PN-EN 14036
PN-EN 14988
PN-EN 17191
PN-EN 16232
PN-EN 1930
PN-EN 716-1
PN-EN 1130
PN-EN 16890
PN-EN 16780’
PN-EN 16781
PN-EN 16779-1
PN-EN 13210-2

materialy na barierki PN-EN 71-2

bezpieczenstwa EN 71-2

toézka dzieciece, t6zeczka, PKN-CEN/TR 16512

kotlyski mieszkaniowe, PB-DLS/06

materace, ochraniacze, PB-DLS/17

$piwory, kotdry, szelki, lejce, PB-DLS/30

materialy na t6zka dzieciece,

tézeczka, kotyski

mieszkaniowe, materace,

ochraniacze i Spiwory, kotdry,

szelki, lejce

Zabawki Badania bezpieczenstwa PN-EN 71-1 *

Opakowania zabawek Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne ASTM F963

ﬁ:ﬁg I;:%;ila dzieci Pomiar bezposredni i posredni ::;Q"’\(ID_ ESI\112144_E15 -

Wyroby konsumenckie PN-EN 14619

Swiece PN-EN 17128

Okulary do ptywania PN-EN 15493

Maski do nurkowania PN-EN 17616
PN-EN 16805
ISO 18527-3
PB-DLS/05
PB-DLS/17

Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE
w sprawie bezpieczenstwa

zabawek
Zabawki Badania bezpieczenstwa PN-EN 71-2 *
Artykuty dla dzieci Palnos¢ EN 71-2
Wyroby konsumenckie Préba palnosci PN-EN 15493
Materialy na zabawki, artykuty PN-EN 17616
dla dzieci, wyroby konsumenckie PB-DLS/06
Swiece PB-DLS/17

Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE
w sprawie bezpieczenstwa
zabawek

Wersja strony: A

Badania, na podstawie wynikéw ktérych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *
Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez

akredytowany podmiot.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Zabawki aktywizujace
przeznaczone do uzytku

Badania bezpieczenstwa
Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne

PN-EN 71-8 *
Dyrektywa Parlamentu

domowego Pomiar bezposredni i posredni Europejskiego i Rady 2009/48/WE
w sprawie bezpieczenstwa
zabawek
PB-DLS/08
Odziez dziecigca Badania bezpieczenstwa *
Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne PN-EN 14682
Pomiar bezposredni i poSredni PB-DLS/17
Wyroby konsumenckie Badania bezpieczenstwa *
Grille opalane paliwami statymi Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne PN-EN 1860-1
Grille jednorazowego uzytku na Pomiar bezposredni i posredni PN-EN 1860-3
paliwo state PN-EN 1860-4
Podpatki do rozpalania paliw PN-EN 71-1
stalych PB-DLS/35

Wyroby tekstylne, widékiennicze,
odziez, odziez ochronna

Odpornosé wybarwieh na dziatanie wody

PN-EN ISO 105-E01
PN-EN 20105-A02
PN-EN 20105-A03
PN-EN ISO 105-A01
PN-ISO 105-F10

Odpornosé wybarwien na dziatanie potu

PN-EN ISO 105-E04
PN-EN 20105-A02
PN-EN 20105-A03
PN-EN ISO 105-A01
PN-ISO 105-F10

Wyroby tekstylne, zabawki,
artykuty dla dzieci, materialy na
zabawki i artykuty dla dzieci

Odpornosé wybarwien na dziatanie potu

PN-EN ISO 105-E04
PN-EN 71-10
PN-EN 20105-A02
PN-EN 20105-A03
PN-EN ISO 105-A01
PN-ISO 105-F10
PN-EN 16781
PN-EN 16779-1
PN-EN 16780
PN-EN 16890

Zabawki, materialy na zabawki,
tworzywa sztuczne, gumy ¥

Badania bezpieczenstwa

Migracja monomerow

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)

PN-EN 71-9

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE
w sprawie bezpieczenstwa

zabawek

Migracja plastyfikatorow PN-EN 71-9

Metoda chromatografii gazowej z PN-EN 71-10

detekcjg spektrometrig mas (GC-MS) PN-EN 71-11
Zabawki, artykuty dla dzieci, Zawartosé barwnikéw PN-EN 71-9
wyroby do mocowania smoczka, | Metoda wysokosprawnej chromatografii PN-EN 71-10
chodziki, hustawki do niemowlat, | cieczowej z detekcjg matrycg diodowg PN-EN 71-11
materialy na zabawki i na (HPLC-DAD) PN-EN 12586
artykuty dla dzieci PN-EN 1273
Farby, wyroby tekstylne, skéra, PN-EN 16232

papier, tworzywa sztuczne,
gumy, drewno

Wersja strony: A

Badania, na podstawie wynikéw ktérych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *
Lista dziatan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostepniana publicznie przez

akredytowany podmiot.

Wydanie nr 23, 11.07.2023 r. 15/25



PCA

Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z tworzyw sztucznych,
farby, tworzywa sztuczne, wyroby
metalowe, skéra, wyroby
skéropodobne, materiaty
widkiennicze

Zabawki, artykuty dla dzieci,
materiaty na zabawki i artykuty dla
dzieci, materiaty, ktére moga mieé
kontakt z dzieémi

Wyroby jubilerskie, bizuteria
Wyroby tytoniowe

Materialy smarne

Odpady

Badania bezpieczenstwa
Zawarto$¢ Cd

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

PB-DLS/14

PB-DLS/29

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Sprzet elektryczny i elektroniczny
oraz jego elementy polimerowe,
tekstylne, papierowe

i elektroniczne, materiaty
stosowane do produkcji sprzetu
elektrycznego i elektronicznego
Elementy polimerowe, papierowe
tekstylne artykulow dla dzieci
Wyroby tytoniowe

Materialy smarne

Odpady

Badania bezpieczenstwa
Zawarto$¢ polibromowanych bifenyli
(PBB) i polibromowanych eteréw
difenylowych (PBDE)

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-
MS)

PN-EN 62321

PN-EN 62321-1

PN-EN 62321-6

Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Finanséw z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie zasadniczych wymagan
dotyczgcych ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji
W sprzecie elektrycznym i
elektronicznym

Materialy i wyroby przeznaczone
do kontaktu z zywnoscig

Migracja globalna
Metoda wagowa

PN-EN 1186-1

PN-EN 1186-3

PN-EN 1186-5

PN-EN 1186-7

PN-EN 1186-9

PN-EN 1186-14

PN-EN 1186-15
Rozporzgdzenie Komis;ji (UE)
nr 10/2011 w sprawie materiatéw i
wyrobéw z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z
zywnoscig

Materialy i wyroby przeznaczone
do kontaktu z zywnoscia

Migracja specyficzna bisfenolu A
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
fluorescencyjng (HPLC-FLD)

PN-EN 13130-1

Rozporzgdzenie Komisji (UE)

nr 10/2011w sprawie materiatéw i
wyrobéw z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu

z zywnoscig

PB-DLS/26

Specyfikacja Techniczna CEN/TS
13130-13
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Zakres akredytacji Nr AB 910

Zabawki, artykuty dla dzieci,
materialy na zabawki i artykuty dla
dzieci, sprzet do picia, smoczki do
uspokajania niemowlat i matych
dzieci, tworzywa sztuczne

Migracja formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 71-9

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

PN-EN 1400

PN-EN 14350

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek

Zabawki, wyroby wtékiennicze i
tekstylne, artykuly dla dzieci,
wyroby do mocowania smoczka,
tézeczka dzieciece, kolyski,
nosidetka, chodziki, hustawki
niemowle¢ce, ochraniacze,
$piwory, kotdry

Zawartos¢ wolnego i zhydrolizowaneg
formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 14184-1

JISL 1041

PN-EN 71-9

PN-EN 12586

PN-EN 1130

PN-EN 13209-1

PN-EN 16232

PN-EN 16781

PN-EN 16779-1

PN-EN 16780

PKN-CEN/TR 16512

PN-EN 1273

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Wyroby wiékiennicze

Zawartos¢ wolnego lub
uwalniajgcego sie formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 14184-2

JISL 1041

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Zabawki, wyroby z papieru i
tektury przeznaczone do kontaktu
z zywnoscig

Zawartos¢ formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 71-9

PN-EN 1541

PN-EN 645

PN-EN 647

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek

Zabawki, drewno i ptyty drewno-
pochodne, artykuty dla dzieci,
wyroby do mocowania smoczka

Emisja formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 717-3

PN-EN 71-9

PN-EN 12586

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek

Zabawki, artykuty dla dzieci,
sztuéce i naczynia do karmienia,
materialy na zabawki i na artykuty
dla dzieci

Wyroby polimerowe, ttoczywa
melaminowo-formadehydowe
przeznaczone do kontaktu z
zywnoscig

Zawartos¢ ekstrahowalnego
formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 4614

PN-EN 71-9

PN-EN 14372

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek
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Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Zabawki, artykuty dla dzieci,
wyroby do mocowania smoczka,
smoczki do uspokajania niemowlat
i malych dzieci, tworzywa sztuczne

Migracja monomeréw

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-
MS)

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

PN-EN 12586

PN-EN 1400

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek

Artykuty dla dzieci, sprzet do picia,
smoczki do uspokajania niemowlat
i malych dzieci, materiaty z gumy
wulkanizowanej

Migracja 2-merkaptobenzotiazolu
(MBT)

Migracja przeciwutleniaczy
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
matrycg diodowg i detekcjg
fluorescencyjng (HPLC-DAD-FLD)

PN-EN 14350-2
PN-EN 14350
PN-EN 1400-3
PN-EN 1400

Artykuty dla dzieci, sprzet do picia,

Stezenie bisfenolu A (2,2-bis

PN-EN 14350-2

sztuéce i naczynia do karmienia, (4-hydroksyfenylo)propanu) w PN-EN 14372
smoczki do uspokajania niemowlat | ckstrakcie wodnym z materiatu PN-EN 1400
i matych dzieci obiektu
Materiaty z termoplastycznych Metoda wysokosprawnej
tworzyw sztucznych chromatografii cieczowej z detekcjg

fluorescencyjng (HPLC-FLD)
Artykuty dla dzieci, smoczki do Zawartos¢ zwigzkéw lotnych PN-EN 14372
uspokajania niemowlat i matych Metoda wagowa PN-EN 1400
dzieci, sztuéce i naczynia do PN-EN 14350-2
karmienia oraz sprzet do picia PN-EN 14350
Wyroby z gumy silikonowej
Powloki antykorozyjne wyrobéw Badania bezpieczenhstwa *
i elementow metalowych sprzetu Obecnosé Cr (V1) PN-EN 62321

elektrycznego i elektronicznego
Zabawki i artykutu dla dzieci,
materialy na zabawki i artykuty dla
dzieci, materialy, ktére moga mieé
kontakt z dzieémi

Wyroby tytoniowe

Materialy smarne

Odpady

Metoda kolorymetryczna

PN-EN 62321-1

PN-EN 62321-7-1

Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Finanséw z dnia 21 grudnia 2016 r.

W sprawie zasadniczych wymagan
dotyczacych ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym

Materialy i wyroby przeznaczone
do kontaktu z zywnoscia

Migracja specyficzna formaldehydu
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 13130-1

Rozporzgdzenia Komisji (UE):

nr 10/2011 w sprawie materiatéw i
wyrobéw z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z
zywnoscig

nr 284/2011 ustanawiajgce specjalne
warunki i szczegétowe procedury
dotyczace przywozu przyboréw
kuchennych z tworzyw poliamidowych
i melaminowych pochodzacych lub
wystanych z Chinskiej Republiki
Ludowej i Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkong
PB-DLS/26

Specyfikacja Techniczna CEN/TS
13130-23
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Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby tekstylne i skérzane,
$srodki suszjce, papier, drewno,
tworzywa sztuczne, ptyny

Badania bezpieczenstwa

Zawartos¢ fumaranu dimetylu
Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)

PB-DLS/22

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Wyroby stalowe

Zawartos¢ pierwiastkow +P

*

Metoda emisyjnej spektrometrii PB-DLS/02
atomowej ze wzbudzeniem iskrowym
Wyroby stalowe, Zzeliwne, Zawartos¢ pierwiastkow *
metalowe Metoda wysokotemperaturowego PB-DLS/02
spalania z detekcjg IR
Wyroby stalowe, Zzeliwne, Zawartos¢ pierwiastkow *
metalowe Metoda emisyjnej spektrometrii PB-DLS/02
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)
Wyroby metalowe, zabawki Badania bezpieczenstwa *
Zawartos¢ niklu PB-DLS/02

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE w
sprawie bezpieczenstwa zabawek

Zabawki i artykuty dla dzieci,
materialy na zabawki i na
artykuty dla dzieci, materiaty,
ktére moga mieé kontakt z
dzieémi

Wyroby konsumenckie,
materialy na wyroby
konsumenckie

Sprzet elektryczny

i elektroniczny oraz jego
elementy, materiatly stosowane
do produkcji sprzetu
elektrycznego i elektronicznego
Wyroby medyczne i materialty
na wyroby medyczne

Wyroby tytoniowe

Materialy smarne

Odpady

Badania bezpieczenstwa

Zawartos¢ ftalanow

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)

PN-EN 14372

PN-EN 12586

ASTM F963

PB-DLS/12

Rozporzadzenie (WE)nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS
Dyrektywa Delegowana Komisji
(UE) 2015/863

Consumer Product Safety
Improvement Act (CPSIA)

Zabawki, artykuty dla dzieci,
hustawki do niemowilat,
materialy na zabawki i na
artykuty dla dzieci

Farby, wyroby tekstylne,
materialy, ktére mogg mieé
kontakt z dzieémi, odziez

Badania bezpieczenstwa

Zawartos¢ amin wolnych i uwalnianych z

barwnikéw azowych

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg matryca diodowg
(HPLC-DAD)

PN-EN 71-7

PN-EN 71-9

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

PN-EN 14362-1

PN-EN 14362-3

PN-EN 12586

PN-EN 13688

PN-EN 16232

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE w
sprawie bezpieczenstwa zabawek
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Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Artykuty dla dzieci — sprzet do
picia, sztuéce, naczynia do

Badania bezpieczenstwa
Migracja pierwiastkéw

PN-EN 14350-2

karmienia Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej | PN-EN 14372
ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzezonej (ICP-OES)
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem zimnych par
rteci (CVAAS)
Metoda spektrometrii mas z jonizacjg
w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-
MS)
Zabawki, artykuty dla dzieci, Badania bezpieczenstwa *
materialy na zabawki i na Migracja pierwiastkow i zwigzkow PN-EN 71-3
artykuty dla dzieci, materiaty, cynoorganicznych PN-EN 71-7
ktére moga mieé kontakt z Metoda emisyjnej spektrometrii PN-EN 1400
dzieémi atomowej ze wzbudzeniem w plazmie PN-EN 14350-2
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES) PN-EN 14350
Metoda absorpcyjnej spektrometrii PN-EN 14372
atomowej z generowaniem zimnych par PN-EN 1930
rteci (CVAAS) PN-EN 12586

Metoda spektrometrii mas z jonizacjg w
plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-MS)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej sprzezonej ze spektrometrig
mas z jonizacjg w plazmie indukcyjnie
sprzezonej (HPLC-ICP-MS)

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)

PN-EN 13209-1
PN-EN 13209-2
PN-EN 14988
PN-EN 1273

PN-EN 1888

PN-EN 1888-1
PN-EN 12790
PN-EN 1466

PN-EN 12221-1
PN-EN 12227
PN-EN 13210
PN-EN 13210-1
PN-EN 13210-2
PN-EN 14036
PN-EN 14344
PN-EN 1130-1
PN-EN 1130

PN-EN 716-1
PN-EN 16232
PN-EN ISO 8098
PN-EN 16890
PN-EN 16780
PN-EN 16781
PN-EN 16779-1
PN-EN 17022
PN-EN 17072
PN-EN 17191
PKN-CEN/TR 16512
ASTM F963
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczehstwa zabawek
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Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materialy i wyroby
przeznaczone do kontaktu z
zywnoscig

Migracja specyficzna pierwiastkow
Metoda spektrometrii mas z jonizacjg w
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-MS)

PN-EN 13130-1

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 10/2011
w sprawie materiatéw i wyrobéw

z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
kontaktu z zywnoscig

Rezolucja w sprawie bezpieczenhstwa

i jakosci materiatéw i wyrobow
przeznaczonych do kontaktu

Z Zywnoscig

Przewodnik Techniczny pt.: ,Metals and
alloys used in food contact materials
and articles — A practical guide for
manufacturers and regulators prepared
by the Committee of Experts on
Packaging Materials for Food and
Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)
PB-DLS/26

Zabawki, materiaty na
zabawki, tworzywa
sztuczne, gumy

Badania bezpieczenstwa

Migracja i zawartos¢ monomeréw i
konserwantéw

Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg matrycg diodowg
(HPLC-DAD)

i wysokosprawnej chromatografii cieczowej
z detekcjg matrycg diodowg i detekcjg
fluorescencyjng (HPLC-DAD-FLD)

PN-EN 71-9

PN-EN 71-10

PN-EN 71-11

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczenstwa zabawek

Artykuty dla dzieci, wyroby Migracja monomerow PN-EN 71-10
do mocowania smoczka, Metoda wysokosprawnej chromatografii PN-EN 71-11
tworzywa sztuczne cieczowej z detekcjg matrycg diodowg PN-EN 12586
(HPLC-DAD)
i wysokosprawnej chromatografii cieczowej
z detekcjg matrycg diodowg i detekcjg
fluorescencyjng (HPLC-DAD-FLD)
Sprzet elektryczny Badania bezpieczenstwa *
i elektroniczny oraz jego Zawartos¢ pierwiastkow PN-EN 62321

elementy polimerowe,
papierowe, metalowe

i elektroniczne, materiaty
stosowane do produkcji
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego Zabawki i
artykutu dla dzieci,
materiaty na zabawki i
artykuty dla dzieci,
materialy, ktére moga mieé
kontakt z dzieémi

Wyroby jubilerskie, bizuteria
Opakowania, materiaty na
opakowania

Tworzywa sztuczne, papier
baterie i akumulatory
Wyroby tytoniowe
Materialy smarne

Odpady

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzezonej (ICP-OES)

Metoda spektrometrii mas z jonizacjg

w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-MS)
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem zimnych par
rteci (CVAAS)

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 62321-1

PN-EN 62321-4

PN-EN 62321-5

PN-EN 62321-7-2

PB-DLS/29

PB-DLS/14

PB-DLS/40

Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Finanséw z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie zasadniczych wymagan
dotyczacych ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym
Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpadéw opakowaniowych
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
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Zakres akredytacji Nr AB 910

Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby i elementy metalowe,
wyroby jubilerskie, bizuteria
Artykuty dla dzieci

Odziez

Badania bezpieczenstwa

llo$¢ uwalnianego Ni

Metoda spektrometrii mas z jonizacjg
w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-MS)

PN-EN 1811

PN-EN 16128

PN-EN 14372

PN-EN 12586

PN-EN 14344

PN-EN 13210

PN-EN 13688

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
REACH

Materiaty wykorzystywane do
produkcji wyrobow
konsumenckich, w tym artykutow
dla dzieci

Tworzywa sztuczne, tekstylia,
farby, lakiery

Odpornos$é na promieniowanie
Swietlne i dziatania atmosferyczne
Metoda ekspozycji, badanie stopnia
zZmiany barwy

PN-EN ISO 4892-1
PN-EN ISO 4892-2
PN-EN ISO 105-B02
PN-EN ISO 105-B04
PN-EN ISO 105-B06
PN-EN ISO 16474-1
PN-EN ISO 16474-2
PN-EN 607

PN-EN 513

Sprzet elektryczny i elektroniczny
oraz jego elementy polimerowe,
metalowe i elektroniczne,
materiaty stosowane do produkcji
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego

Wyroby tytoniowe

Materiatly smarne

Grunty, skaty, kruszywa

Odpady

Badania bezpieczenstwa

Zawartos¢ pierwiastkow
Metoda fluorescencyjnej
spektrometrii rentgenowskiej z
dyspersjg energii (XRF)

PN-EN 62321

PN-EN 62321-1

PN-EN 62321-3-1

Dyrektywa 2011/65/UE — RoHS
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Finanséw z dnia 21 grudnia 2016 r. w
sprawie zasadniczych wymagan
dotyczacych ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym

Zabawki i artykuty dla dzieci, Badania bezpieczenstwa PN-EN 16781

materiaty na zabawki i na artykuty | Zawartos¢ uniepalniaczy PN-EN 16779-1

dla dzieci, materialy, ktére moga Metoda chromatografii gazowej z PN-EN 16780

mieé kontakt z dzieémi detekcjg spektrometrig mas (GC- PB-DLS/12

Wyroby i materiaty z tworzyw MS) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

sztucznych, papieru i tekstylne i Rady 2009/48/WE w sprawie
bezpieczehstwa zabawek

Zabawki i artykuty dla dzieci, Badania bezpieczenstwa PB-DLS/38

materiaty na zabawki i na artykuty
dla dzieci, materialy, ktére moga
mieé kontakt z dzieémi, farby do

Zawartos¢ wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
Metoda chromatografii gazowej z

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

malowania palcami detekcjg tandemowa spektrometrig AfPS GS PAK
Wyroby i materiaty z tworzyw mas (GC-MS-MS)

sztucznych i gumy, farby, tkaniny,

drewno, papier

Wyroby tytoniowe

Materialy smarne, odpady

Zabawki i artykuty dla dzieci, Badania bezpieczenstwa PB-DLS/12

materiaty na zabawki i na artykuty
dla dzieci, materialy, ktére moga
mie¢ kontakt z dzieémi

Wyroby i materiaty z tworzyw
sztucznych i tekstylne, farby
Wyroby tytoniowe

Materiatly smarne, odpady

Zawartos¢ benzenu
Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg spektrometrig mas (GC-MS)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Wersja strony: A

Badania, na podstawie wynikéw ktérych laboratorium formutuje opinie i interpretacje oznaczone zostaty symbolem *
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Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiaty i wyroby z tworzyw
sztucznych przeznaczone do
kontaktu z zywnoscia, sprzet do
picia

Migracja specyficzna
pierwszorzedowych amin
aromatycznych do ptynéw
modelowych

Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
matrycg diodowag (HPLC-DAD)

PN-EN 13130-1
PN-EN 14350

Rozporzadzenie Komis;ji (UE)

nr 10/2011 w sprawie materiatow i
wyroboéw z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z
zywnoscig

Rozporzadzenie Komis;ji (UE)

nr 284/2011 ustanawiajgce specjalne
warunki i szczegbtowe procedury
dotyczace przywozu przyborow
kuchennych z tworzyw poliamidowych
i melaminowych pochodzgcych lub
wystanych z Chinskiej Republiki
Ludowej i Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkong

Wyroby z tworzyw sztucznych,
gumy, skory, tkanin i papieru
Wyroby tytoniowe

Materiatly smarne

Odpady

Badania bezpieczenstwa
Zawartos¢ krétkotanncuchowych
parafin chlorowanych — SCCP
(chloroalkanéw C10-C13)

Metoda chromatografii gazowej z
detekcjg tandemowa spektrometrig
mas (GC-MS-MS)

PB-DLS/42

Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021
- POPs

Materiaty i wyroby z papieru,
tektury i masy widknistej wyroby
witékiennicze, skéra i wyroby
skoérzane, zabawki, artykuty dla
dzieci, materiaty na zabawki i
artykuly dla dzieci, materiaty, ktére
moga mieé kontakt z dzieémi
Drewno, wyroby drewniane i
drewnopochodne

Badania bezpieczenstwa
Zawartos¢ pentachlorofenolu (PCP)
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcjg
matrycg diodowag (HPLC-DAD)

PN-EN ISO 15320

PN-EN 71-9

PB-DLS/45

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021
— POPs

Farby i powtoki z farb, tworzywa
sztuczne, zabawki, artykuty dla
dzieci, materialy na zabawki i
artykuty dla dzieci

Badania bezpieczenstwa
Zawartos¢ Pb

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

ASTM F963

1. US §16 C.F.R Part 1303 Ban of
Lead-Containing Paint and Certain
Consumer Products Bearing Lead
Containing Paint: CPSC-CH-
E1003-09.1, Procedure for
Determining Lead (Pb) in Paint
and Other Similar Surface Coating

2. CPSC-CH-E1001-08.3, Procedure
for Determining Total Lead (Pb) in
Children’s Metal Products
(Including Children’s Metal
Jewelry)

3. CPSC-CH-E1002-08.3, Procedure
for Determining Total Lead (Pb) in
Nonmetal Children’s Product

PB-DLS/29

PB-DLS/40

Consumer Product Safety

Improvement Act (CPSIA)

Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby konsumenckie, zabawki,
artykuty dla dzieci, wyroby
jubilerskie, bizuteria, materialy na
zabawki i artykuty dla dzieci,
materialy, ktére moga mieé
kontakt z dzieémi

Badania bezpieczenstwa

Zawartos¢ Pb

Metoda emisyjnej spektrometrii
atomowej ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-
OES)

PB-DLS/40

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady —
REACH

Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 910

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian
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